QIS CARBON TY 300 / Uriin Teknik Bilgi Féyii

YAPISAL GUCLENDIRME iCIN ORGULU, TEK DOGRULTULU KARBON LIFLIi DOKUMA

TANIM

QIS CARBON TY 300 yapisal gii¢clendirme icin kullanilan tek yonli
karbon esasli liflerin eksenine dik yerlestirilen isil isleme tabi
tutulmus 300 gr/m?2, E glass cam elyaf - termoplastik fiberler ile
olusturulan, orguli kumas dokumadir.

KULLANIM ALANLARI

e Yapi elemanlarinin ( betonarme, tas ve tugla duvar, ahsap)
egilme ve kesme yiklerinde;

e Betonarme kirislerin edilme ve kesmeye karsi giclendiril-
mesinde,

e Betonarme dosemelerin edilmeye karsi gii¢clendirilmesinde,

e Betonarme kolonlarin basinca karsi gii¢clendirilmesinde,
siinekliginin arttirilmasinda,

e Eksik donati takviyesinde,

e Yapisal gi¢lendirmede,

e Yigma duvarlarin (tugla, tas) sismik gliclendirmesinde,

e Tarihi eserlerin kubbe, tonoz, minare gliclendirmesinde
kullanilabilir.

OZELLIKLER

e Birim agirligi az oldugundan santiye icinde nakli kolaydir.

e Atkilariisilislemle glclendirildiginden her iki yonde de
kesilebilir.

e Yogunlugu az oldugundan gii¢clendirilen yapiya ilave yik
getirmez.

e Tek yonlu oldugu icin silo, baca, kazik, duvar, kiris, kolon gibi
farkli ylizey geometrilerine uygulanabilir.

e Her turld duvarin patlama ve carpma karsisinda par¢alanma
dayanimini arttirir.

UYGULAMA YONTEMI

Yiizey Hazirligi

e Uygulamadan dnce yiizey toz, yag, boya, kir, su itici gibi
yapismayi 6nleyen maddelerden arindiritmalidir.

e Yizeydeki catlak-bosluklar, karbonlasma veya korozyona
ugramis kisimlar tamir edilip temizlenmelidir.

e Tamiratlarda QIS REPFIX serisi cimento esasli korozyon onleyici
ve tamir harclari kullanilabilir.

e Koseler en az 10mm ¢apinda yuvarlatilmalidir.

e Uygulama ylzeyi cekme dayanimi en az 1.0 N/mm?2 olmalidir.

e Uygulama sirasinda ylizeydeki nem orani %5 lzerinde
olmamalidir.
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YAPI KIMYASALLARI

Uygulama

e QIS CARBON TY 300 uygun makas veya maket bicagi ile gerekli
olcude kesilmelidir.

e Yizeye ruloile QIS CARBON EPO epoksi yapistirici (~1.0-1.5
kg/m2ilk kat, ~0.5-0.8 kg/m?2 takip eden katlar) siriildiikten
sonra lifleri dogrultusunda gerilerek CARBON TY 300 yerlestirilir.

e Sirilen epoksi yapistiricinin kumasin liflerinin icinden ¢ikmasi
ve arada hava boslugu kalmamasi icin rulo ile lifler dogrultu-
sunda bastiritmalidir.

e Daha sonra tekrar QIS CARBON EPO yapistirici siiriilerek QIS
CARBON TY 300 malzemenin iki kat epoksi arasinda lamine
olmasi saglanmalidir.

o ki veya daha fazla kat yapilacaksa her kat arasina QIS CARBON
EPO rulo ile sirtlerek, QIS CARBON TY 300 kumas rulo ile
bastirilarak laminasyon saglanmalidir.

e Yizey daha sonra siva yapilacaksa son kat QIS CARBON EPO'den
sonra heniiz yas iken disli kum serpilerek pirizlendirme
yapilmalidir.

e Gugclendirme projesinde bindirme payi bildirilmedigi durumlar-
daenaz 10 cm QIS CARBON TY 300 dst Ustte bindirilmelidir.
Birden fazla kat uygulamalarda bindirme yeri sasirtitmalidir.

AMBALAJ VE DEPOLAMA

25 m2 Rulo (50 cm x 5m)

Orijinal ambalajinda, +5°C/+25°C’de havalandirilmis, kuru ve
korumali ortamlarda, giines, yagmur ve dondan korunarak
depolandiginda raf 6mri Uretim tarihinden itibaren 2 yildir.

GUVENLIK ONLEMLERI

Karistirma ve uygulama sirasinda eldiven, koruyucu giysi, maske/
gozluk kullanmali, Uriiniin goz, agiz ve cilt ile temasi 6nlenmelidir.
Cilt ile temasinda bol su ile yikanmali, goz ile temas ve yutulmasi
durumunda doktora basvurulmalidir.

TEKNIK VERILER

Malzeme yapisi Karbon elyaf

Renk Siyah

Birim agirlik 300 gr/m?
Karbon iplik kalinligi 12K veya 24K
Genislik 50 cm

Kesit kalinligi 0.18 mm
Kopma uzamasi %1.8

240.000 N/mm?2
4900 N/mm?

Elastisite modili
Cekme dayanimi

Yukaridaki degerler +20°C'de ve %50 bagil nem icin verilmistir.
Yiiksek sicakliklar siireyi kisaltir, diisiik sicakliklar siireyi uzatir.
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Teknik Bilgi Foyu

YASAL NOTLAR
e Bu kilavuz, ¢cok genis ve cesitli alanlarda kullanilabilen QIS YAPI KIMYASALLARI iiriinleri hakkinda genel bir bilgi vermek ve
drlinlerin sahip oldugu teknik ozellikleri gostermek lizere hazirlanmistir ve tavsiye niteligi tasimaktadir.

e Burada verilen bilgiler ve tavsiyeler, normal sartlarda ve Urinlerin tavsiye edilen kosullarda depolandigi durumlarda
gecerlidir.

e Kullanilacak Urtnler, uygulama yiizeyleri, uygulama alanlari ve uygulama amaclari cesitlilik arz etmektedir. Bu nedenle
drtnleri kullanilirken, dogru triintiniin, dogru kosullarda ve dogru yerde uygulandigindan emin olunmalidir.

e QIS YAPI KIMYASALLARI iiriinlerinin hangi kosullarda kullanildigini kontrol edemeyecegi icin uygulama sonucu ile ilgili bir
sorumlulugu kabul etmez ve garanti vermez. Uriiniin kullanicisi {iriinii kullanmadan dnce uygunlugunu test etmelidir.

e QIS YAPI KIMYASALLARI, triinlerinin 6zelliklerini ilan etmeksizin degistirme hakkina sahiptir. Kullanicilar, her zaman, ilgili
triiniin QIS'e basvurarak temin edebilecekleri Uriin Teknik Bilgi Foyli'niin son baskisini dikkate almalidir.
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